Tabel 1: SILASTIC Moldable optische siliconen versus andere optische materialen

Lichttransmissie 94% 88-90% 93% 95%
Brekingsindex 1,42 1,58 1,49 1,52
UV weerstand Hoog Laag Gemiddeld Hoog
Max. temperatuursbestendigheid >150°C 120°C 90°C >200°C
Vergeling* Laag Hoog Hoog Laag
Replicatie van microdetails Hoog Laag Gemiddeld Laag

Mogelijkheid tot grote en dikke

S Hoog Laag Laag Gemiddeld
Minimum dikte <0,5 mm 2 mm 2mm

Gewicht Laag Gemiddeld Gemiddeld Hoog
Mogelijkheid tot integratie van

flexi efe materialen Hoog Laag Laag Laag

*vergeling door hoge temperaturen, hoge lumendichtheid of blootstelling aan UV



